POLRUST AEROZOL jest farbg akrylowg przeznaczong do gruntowania czystych
lub skorodowanych powierzchni stalowych i zeliwnych. POLRUST AEROZOL ma
odpowiednio dobrane wfasnosci fizykochemiczne, co zapewnia dobrg penetracje
do podtoza przez porowatg strukture rdzy. POLRUST AEROZOL wigze sie z rdzg
oraz podfozem fizycznie i chemicznie, tworzac po wyschnieciu dobry podktad
pod farby nawierzchniowe. POLRUST AEROZOL jest niezastgpiony przy
malowaniu skorodowanych siatek, barierek, ogrodzen, rur, grzejnikdow, blach a
takze nosnych konstrukcji azurowych.

SPOSOB STOSOWANIA
Przygotowanie podtoza

Podtoze stalowe czyste i gtadkie — schropowacie¢ papierem sciernym lub lekko
przepiaskowac. Zgorzeline i zendre — usungé, spawy i zadziory — wygfadzic.
Podtoze skorodowane — oczysci¢ do stopnia Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001. W
uzgodnionych przypadkach mozna dopusci¢ St 3. Metale niezelazne, a
szczegOlnie cynk i aluminium wymagajg usuniecia produktéw korozji z podtoza.
Kazde podtoze przed malowaniem odttuscic wodnym roztworem
EKOSOLWENTU prod. MALEXIM i sptuka¢ woda. Podtoze skorodowane
najkorzystniej jest malowag, gdy jest niecatkowicie wyschniete po myciu.
Przygotowanie wyrobu

Przed uzyciem opakowanie z farbg energicznie wstrzgsna¢ przez okoto 2 minuty.
Malowanie

Najkorzystniej jest malowaé w temperaturach 15 — 25 °C. Zaleca sie naktadac
kilka cienkich warstw (min. 2 warstwy) z odlegtosci 25-30 cm. Pytosucho$¢ osigga
sie po 20 min a suchos¢ w dotyku po 1 godz. Ponowne malowanie w temp.
23+20°C po 2 godz. Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci
warstwy, temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza i wentylacji. Krotki czas
schniecia farby zapewnia mozliwos¢ 3-krotnego malowania w ciggu jednego
dnia. Po zakonczeniu natrysku nalezy wyczyscic¢ dysze przez obrécenie pojemnika
do géry dnem ,skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i nacisniecie przycisku
przez ok. 3 sekundy.

Wydajnos¢: okoto 1,5-2 m? z opakowania

Opakowania: 400ml

Dostepne kolory:



